
021
GIALLO
YELLOW

E21
COCCO
COCONUT

044
GRIGIO
GREY

033
ARANCIO  
ORANGE

090
AVANA
HAVANA 

050
GRIGIO SCURO
DARK GREY

PELLE NIAGARA 
LEATHER NIAGARA

CAT.P

I colori sono indicativi. Non è possibile garantire uniformità di tono nella tintura dei lotti di tessuto. Resta inteso che lievi differenze di colore verranno accettate 
al momento dell’ordine. 
The colors are just indicative. Actually a steady tone of lots cannot be guaranteed. It remains understood that any slight colour difference will be accepted in 
case an order is placed.

002
BIANCO
WHITE

011
SABBA
SAND

039
ROSSO
RED

081
MARRONE
BROWN

015
BEIGE
BEIGE

003
POLVERE
DUSTY

Codice materiale
Material code

050
Cat.P pelle Niagara

Cat.P leather Niagara



PELLE NIAGARA 
LEATHER NIAGARA

CAT.P

I colori sono indicativi. Non è possibile garantire uniformità di tono nella tintura dei lotti di tessuto. Resta inteso che lievi differenze di colore verranno accettate 
al momento dell’ordine. 
The colors are just indicative. Actually a steady tone of lots cannot be guaranteed. It remains understood that any slight colour difference will be accepted in 
case an order is placed.

091
NERO
BLACK

Codice materiale
Material code

050
Cat.P pelle Niagara

Cat.P leather Niagara

CAT. P - NIAGARA

Pelle bovina ai sali di cromo. Pigmentata - Fiore Corretto - Tintura all’anilina passante in botte. Spessore 1.4 - 1.6 mm
Test di infiammabilità: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Source 0, BS 5852 Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC*
* Test eseguiti periodcamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard 
garantisce la conformità al requisito.

Pulizia e manutenzione:
Evitare la luce diretta del sole. Evitare l’esposizione a fonti di calore. Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed 
asciutto. Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Asciugare 
immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia.

Chrome tanned bovine raw hides. Pigmented - Corrected Grain - Aniline through dyed. Thickness 1.4 - 1.6 mm
Fiammability tests: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Source 0, BS 5852 Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC*
* Tests are performed periodically on the leather samples in accordance with the annual audit plan. The standardized 
production process ensures compliace with the requirement.

Cleaning and maintenance:
Avoid placing leather in direct sun. Keep he leather away from direct heat. Dust regularly with a soft and dry cloth. Spots can be 
cleaned with a lightly damp cloth and mild soap. Dry immediately after the treatment. Do not rub. Use a light circular motion 
working toward the center of the stain.




